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PROTOKOL O SKUSKE ¢&.: 60040134 -3

nasiakavosti

Nazov a adresa vyrobcu: Lukag Ladislav
. Vinohrady nad Vahom 671
\ prevadzka: Surovce, Seredska €. 52

Predmet ski$ania: Ulomky nepravidelného tvaru z beténovych plotovych stipikov

Tabulka €. 1
Cislo predmetu Datum prijatia o i
skisania podla Trieda betonu Datum vyroby predmetu Oznavclenie pred{netu' skusaria
SvidEREle SL skikanialdo SL (podla poziadavky objednavatela a pod.).
389-4az6 B 45 08.04.2004 13.05.2004 pociato¢na sklska typu

Nazov skusky (resp. skusanej vlastnosti) a ¢islo normy (resp. iny identifikaény idaj skusobnej metddy):

| Tabulka €. 2
| | Nazov skusky Predpis pre skusanie Skusky vykonal
Nasiakavost betonu STN EN 12839 Szabado$

' Udaje o odbere (vyrobe): SkaSobné predmety boli vyrobené pracovnikom SL zpredmetov skuSania, na
ktorych boli vykonané predpisané pociatoéné skusky typu. Skasobné predmety boli vyrobené dna 17.05.2004.

J Osetrovanie predmetov skd3ania: Ihned po vyrobe boli skiSobné predmety podrobené skuske. Plotové
Y stipiky po dodani do skugobného laboratéria (SL) boli ulozené v beznom laboratornom prostredi.

Pouzité skudobné meradla a zariadenia, ¢isla evidencnych kariet, presnost’ merania:

e Tabulka €. 3
Skusana vlastnost' Meradlo, zariadenie Cigla i\;ctiyenénej Rozsah cit!iz;esi'?zs;'t‘enie
Hmotnost Elektronicka vaha M 60 0705 (20+60800) g 20g
Teplota PID regulator teploty M 60 1706 (t+5 = 300) °C 1,0°C
Nasiakavost Teplovzdus§na susiaren Z 60 0001 - -
Poznamka: t - teplota prostredia v skiSobnom laboratériu

Nadvaznost meradiel na etalony skusobné alebo na prislusné metrologické pracoviska Sluzby legalnej
| metrologie SR, Statne metrologické strediska kalibragnej sluzby, je uvedena v evidenCnej karte meradia.

Odchylky od normalizovaného skiSobného postupu a vsetky okolnosti, ktoré mohli mat’ vplyv na
vysledok skusky: nevyskytli sa
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Zistené vysledky skusok:

Tabulka €. 4
| i Hmotnost' | Hmotnost' | Hmotnost’ » | Nasiakavost' betdnu
’ Cislo Datum Hmotnost' vzorky vzorky vzorky I;[zrr;c:‘t(nos;
|| predmetu | R vzorky pred | nasiaknutej | nasiaknutej | nasiaknutej “ suge?ai s Mg =My Y100
| | skusania skiikle nasiaknutim|{ vodou po | vodoupo | vodou po y i il Wi
| -porc. y [kg] 24 hod. 48 hod. | 72 hod. ms (o] "
‘ [kg] [kg] [kal [%]
. 380 -4 712 7,16 717 717 7,09 1.1
| [389-5 | 0% 9,27 9,29 9,30 9,31 9,19 13
| 389-6 6,46 6,50 6,51 6,52 6,44 1,3
Priemer: v=12%

Prehlasenie:
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Neistota merania: nestanovuje sa.

Stefan Szabado$

—

_ 1. Vysledky skuSok sa tykaju len predmetu skuSky a nenahradzaju iné dokumenty (napr. spravneho
charakteru), ktoré st organmi $tatneho odborného dozoru podla $pecifickych predpisov poZzadované.

2. Protokol o skuske mdzZe byt reprodukovany jedine cely, €ast' protokolu méZe byt reprodukovana len
| s pisomnym suhlasom skiSobného laboratéria.

Ing. Martin__.-Vrzdék
veduci sku$obného laboratéria
/
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